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TECHNOLOGIEKOMPETENZ

Thermische- und Thermochemische Prozesse
Chemisches Recycling

Recycling von Verbundmaterialien

Synthetische Kraftstoffe

Negative Emission Technologies

Nachhaltige Prozesswarme

Pulvermetallurgie + AM

100 Mitarbeiter
2100 m? Technikumsflache

/ i

10 Mio. EUR Haushalt
. 2 Abteilungen

LEISTUNGEN

N Prozess- und
Anlagenentwicklung

Labor und Analytik
Abfall- und Ressourcenstrategien

Technologiebewertung und LCA




Teerhaltiger StralBenaufbruch
Ausgangslage

M Bis in die 1980er Jahre Einsatz von PAK- und phenolhaltigen Bindemitteln aus der Braun- und
Steinkohlenveredelung

B Bundesweites StraBennetz enthalt heute etwa 1 Mrd. t teerhaltigen Asphalt
M Pro Jahr fallen im Bundesgebiet >3 Mio. t teerhaltiger StraBenaufbruch an

®m Material wird als wassergefahrdend und krebserzeugend eingestuft
Einordnung als gefahrlicher Abfall (ASN 17 03 01%)
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Teerhaltiger StralBenaufbruch
Aktuelle Entsorgungswege und Herausforderungen

B Verwertung als Deponieersatzbaustoff

® Thermische Behandlung und stoffliche Verwertung im Ausland
Transportdistanzen - okologische Auswirkungen

Rohstoffverluste fur die inlandische Bauwirtschaft

® Anforderungen an thermische Verwertung im Inland
Erhalt baustofflicher Eigenschaften der Mineralik
Sichere Dekontamination unterhalb PAK-Grenzwert (25 mgPAK/kQ)

Wettbewerbsfahigkeit mit konkurrierenden Verwertungswegen
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Losungsansatz
Thermochemischer Prozess

B Pramissen
Schonende Dekontamination zum Erhalt der mechanischen Stabilitat der Mineralik
Koppelbarkeit mit Mischwerken oder MVA - Dezentralitat
B Thermochemischer Prozess
Temperatur (200 — 550 °C)
Vermeidung Quarzsprung bei quarzitischem Gestein
Vermeidung Kalzinierung bei Kalkstein
Unterdruck (500 — 1013 mbar abs)
Absenkung des Siedepunktes der PAK
Oxidationshilfen (Luft, 02, Wasserdampf)

Cracken schwerflUchtiger Kohlenwasserstoffe
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Losungsweg
Versuchsaufbau
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Abb. 1: Versuchsaufbau Technikum
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Losungsweg
Eingangsanalytik StraBenaufbruch
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Losungsweg

Versuchsergebnisse — Dekontamination

M Unterdruck senkt Siedepunkt
der PAK - weitergehende
Dekontamination

B Gepulste Zugabe von Luft
ermoglicht Cracken schwer-
flichtiger Verbindungen

B Kombination aus Pyrolyse,
Unterdruck u. gepulster Oxidation
ermoglichen sichere und schonende
Dekontamination
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Losungsweg
Versuchsergebnisse - KorngroBBenverteilung
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Abb. 1: KorngroBenverteilung unbehandelter u. behandelte Mineralik
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Losungsweg
Versuchsergebnisse — Zertrimmerungswiderstand

B ZertrGmmerungswiderstand der Dekontaminierte 12k
behandelten Mineralik im Bereich Mineralik
von Basalt Basalt <13
O Ei"gnung fir Anwendungen in Diabas 414
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M Wiederverwendung in Deck-
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Abb. 1: Schlagzertrimmerungswiderstand behandelte Mineralik
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Ausblick

Apparatetechnische Umsetzung
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Ausblick
Roadmap Technologieumsetzung

M Scale-up Projekt - 150 - 250 kg/h Behandlungskapazitat
Verfahrenstechnische Optimierung
Okonomische Optimierung
Materialanalytik
Genehmigungsanforderungen

Auslegungsparameter fur GroBanlage

B Demonstrationsprojekt - 10 bis 20 t/h Behandlungskapazitat
Anlagenstandort und Konsortium fur Realbetrieb
Genehmigungsplanung
Wissenschaftliche Begleitung

Umsetzung und Betrieb
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Kontakt

Fraunhofer-Institut fir Umwelt-, Sicherheits-
und Energietechnik UMSICHT
Institutsteil Sulzbach-Rosenberg

info-suro@umsicht.fraunhofer.de
www.umsicht-suro.fraunhofer.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Franke

Leiter Institutsteil Sulzbach-Rosenberg

Tel.: +49 9661 8155 555

E-Mail: matthias.franke@umsicht.fraunhofer.de
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