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26 (1999) Neue Forschungsergebnisse, kurz gefal3t

K. Sedlbauer, Th. GroBkinsky

Freilanduntersuchungen uber das winterliche Feuchteverhalten

eines belufteten Flachdaches

Problemstellung

Dacher kénnen in speziellen Fallen als bellftete Konstruktio-
nen ausgefuhrt werden, um den vom Raum her oder aus
Baufeuchte in die Warmedammung eindiffundierenden Was-
serdampf mittels eines Luftvolumenstroms wieder abzu-
fUhren (vgl. [1] bis [3]). Unter unglinstigen Randbedingungen,
wie z.B. groBen Tagestemperaturamplituden in Verbindung
mit einer hohen AuBenluftfeuchte sowie falscher Dimensio-
nierung der Bellftung, werden feuchte Stellen im Bauteil
Uber einen langeren Zeitraum nicht abtrocknen. Im Extrem-
fall wird durch zustrdmende Luft zuséatzlich Feuchte in die
Konstruktion eingetragen, welche sich an kalten inneren
Bauteiloberflachen niederschlagt [4, 5]. Hierdurch sind in der
Vergangenheit Bauschaden aufgetreten. Unter welchen Be-
dingungen in einem Winterhalbjahr Tauwasserbildung im
Luftspalt auftritt, soll in einer Freilanduntersuchung im Fraun-
hofer-Institut flr Bauphysik in Holzkirchen bestimmt werden.

Beschreibung des untersuchten Dachsystems

Untersucht wird ein bellftetes Flachdach, bestehend (von
unten nach oben) aus einer Stahlbetondecke, einer Warme-
dadmmung aus 180 mm Mineralwolle, einer Luftschicht der
Dicke 5 c¢cm sowie einer aus vorbitumierten Dachplatten,
Dachhaut und AbschluBprofil bestehenden befahrbaren Ab-
deckung mit einer Neigung von etwa 2°. Bild 1 zeigt sche-
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6. Luftschicht

7. Leichtbetonplatte

8. Eindichtung

9. Durchliiftungshaube

1. Stahlbetondecke
2. Porenbeton

3. Mineralwolle

4. Dammplatte

5. Ausgleichsstein

Bild 1: Konstruktiver Aufbau des Zweischalendaches (schematisiert).
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Bild 2: Gemessene Zeitverlaufe der Taupunkttemperaturen der AuBenluft
sowie der Luft im Spalt an den MeBstellen West, Mitte und Ost an
zwei Wintertagen mit maBigem Ostwind.

matisch den Dachaufbau. Die untersuchte Dachldnge be-
tragt in Ost-West-Richtung 6 m. Die in [6] fuUr bellftete
Dacher mit einer Neigung unter 10° angegebenen Grenz-
werte fur die Dimensionierung der Luftungséffnungen sind
bertcksichtigt. Die freien LUftungsquerschnitte an zwei ge-
genuberliegenden Seiten missen mindestens 2 %o der
DachgrundriBflache betragen, wobei eine Luftschichtdicke
von 50 mm nicht unterschritten werden sollte. Die vorge-
schriebene diffusionséquivalente Luftschichtdicke der Dach-
konstruktion unterhalb des bellifteten Raumes vonsy;=10m
wird durch die Betondecke mit 140 mm und 180 mm War-
medammung erreicht und stellt einen ausreichenden Wert
dar.

Durchfiihrung der Untersuchungen

Zur Untersuchung der Austrocknung einer baufeuchten
Konstruktion wurde (vgl. Bild 1) unterhalb der Dammung in
einer Dachhaélfte in Ost-West-Dichtung ein feuchter Poren-
beton eingebracht (Variante "feucht"). Um ein groBes Dach
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Bild 3: Tagesverlaufe der Temperatur der Betonplatte sowie der
Taupunkttemperatur im Luftspalt flr die Varianten mit trockenem und
feuchtem Porenbeton wahrend eines Wintertages.

zu simulieren, sind in der anderen Variante mit trockenem
Porenbeton die Einstromdéffnungen etwa in der Mitte des
Winters reduziert worden (Variante "gering belliftet"). MeB-
technisch erfaBt wurden Warmestréme, relative Feuchten
und Temperaturen an beiden Varianten. Vor allem die Um-
rechnung auf eine im Luftspalt sich einstellende Taupunkt-
temperatur an den drei entlang der MeBstrecke befindlichen
MeBstellen West, Mitte und Ost 188t Aussagen dariber zu,
unter welchen Bedingungen, z.B. bei nachtlicher Abstrah-
lung oder Schneebedeckung, Tauwasserausfall auftritt. Die
dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf den Unter-
suchungszeitraum von November 1998 bis April 1999.

Ergebnisse der Untersuchungen

Bild 2 zeigt ausgewahlte Tagesverlaufe der Taupunkttempe-
raturen der AuBenluft sowie der Luft im Spalt an den MeB3-
stellen West, Mitte und Ost bei der Variante "feucht". Dal3 an
diesen Tagen Ostwind herrschte, erkennt man daran, dal3
sich die Taupunkttemperatur entlang der MeBstrecke von
Ost nach West erhoht, d.h. daB die Luft entlang diesem Weg
Feuchte aufnimmt. Fallt, wie in Bild 3 dargestellt, die Tem-
peratur der duBeren Dachabdeckung unter die Taupunkt-
temperatur, so tritt dort Tauwasserbildung auf. In Tabelle 1
sind die mittleren téglichen Zeiten der Taupunktunterschrei-
tung fur die unterschiedlichen Varianten aufgefihrt. Man er-
kennt, daB auf der Ostseite haufiger Tauwasser ausféllt als
im Westen. Dies ist durch die Ergebnisse aus Bild 2 zu er-
klaren, da die Westwinde im Winter 1998/99 dominant wa-
ren. Ferner zeigt sich, daB3 bei der feuchten Variante &fter
Tauwasser auftritt als bei der trockenen. Dies liegt an der
Feuchtelieferung durch den nassen Porenbeton, der erst im
Laufe des Winters trockener wurde. Bei der Variante mit
trockenem Porenbeton zeigt sich hinsichtlich der Taupunkt-
unterschreitung kein signifikanter Unterschied zwischen gut-
er und geringer Bellftung. Das Dach funktioniert in beiden
Fallen, also auch ohne die in [6] vorgeschriebene Belliftung.
BezUglich der Auswirkung einer Schneebedeckung - im un-
tersuchten Winter an etwa 100 Tagen - stellt man unschwer
fest, daB3 es eher durch néchtliche Abstrahlung als durch ei-
ne kihlende Schneedecke zu Unterschreitungen der Tau-
punkttemperatur kommt. Der Schnee hat also, wie zu er-
warten war, ddmmende Wirkung.

Tabelle 1: Mittlere tégliche Zeiten der Taupunktunterschreitung fur die
unterschiedlichen Varianten im Winter 1998/99.

mittlere tigliche Zeit der Unterschreitung
der Taupunkttemperatur

Variante Schnee

trocken West| trocken Ost | feucht West | feucht Ost
beliiftet mit 2 4 9 9
gering beliiftet mit 0,2 7
beliiftet ohne 4 7 9 14
gering beliiftet | ohne 1 8

SchluBfolgerung und Ausblick

Trotz der doch haufigen Taupunktunterschreitung im Dach
kann folgendes Restlimee gezogen werden: Die Variante mit
trockenem Porenbeton funktionierte im Freiland auch bei ge-
ringer Beltftung. Der baufeuchte Porenbeton trocknet unter
folgenden Randbedingungen im Freiland aus:

— Langer Winter mit haufiger Schneebedeckung,

— Kurzes gut bellftetes Dach mit den nach [6] vorgeschrie-
benen Luftungsoffnungen von 2 %o.

Im Laufe des Winterhalbjahres kam es auch zu einer Feuch-
teumverteilung im Dach. Vor allem die duBere Dachab-
deckung nahm Feuchte auf. Diese Feuchteumverteilung
wird Inhalt der weiteren meBtechnischen Untersuchungen
und erganzender Berechnungen mit dem Rechenverfahren
WUFI [7] sein. Es bleibt noch zu klaren, in welchem MafBe im
Sommer bei hohen Temperaturen im Dach die eingelagerte
Feuchte z.B. durch Konvektion abgefihrt wird.
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